I nical com tion reguirements
| ast Jom Jows | ¢ | wn | P | s | si | o | m | M| cu | Ouvosclementos |
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304 1.4301 530400 008 2 0,045 0,03 0,75 18-20 B-10,5 - - -
040 1.4306 530403 003 2 0,045 0,03 0,75 18-20 812 — - -
304H - 530409 00401 2 0,045 0,03 0,75 18-20 B-10,5 - - -
6 14401 S31600 008 2 0,045 0,03 0,75 16-18 10-14 23 - -
316L 14404 531603 003 2 0,045 0,03 0,75 16-18 10-14 23 = -
3108 I.4842 531008 0,08 2 0,045 0,03 1,5 24-26 19-22 - - -
321 14541 532100 008 2 0,045 0,03 0,75 17-19 9-12 - - Ti 5 x (C+N) min- 0,7 mix
347 14550 S34700 008 2 0,045 0,03 0,75 17-19 913 - - Ch 10 x C min - 1,0 max
S04L(") 1.4539 NOS9O4 002 2 0,045 0,035 | 19-23 23-28 45 12 -
410 14006 S41000 O15 1 0,04 0,03 1 11,5-135 0,75 - = -
430 14016  S43000 0,12 I 0,04 0,03 | 17-19 0,50 - - -
439 — 543035 007 | 0,04 0,03 1 17-19 0,50 - - 0,2+4 (C+N) STND £ 0,75
444 14521 S44400 0025 | 0,04 0,03 [ 17,5195 200, 1,75:2,50 - 02+4 (C+N) £TieNb < 0.8
- 14462 S31803 003 2 0,03 0,02 I 21-23 4565 2538 - N:(0,08-0,2)
- 14362 532304 003 2.5 0,04 0,03 1 21,5-245 355 0,050,646 0,05-06 N:(0,05-0,2)
- £32750 003 1,2 0,035 0,02 0,8 2426 &8 15 05 M:(0,24-0,32)

(*ralloy B-6 ("*)-Duplex (***}Superduplex

PROPIEDADES MECANICAS - | n it

IR &
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75 515 30 205 40 201 92
70 485 25 170 40 201 92
75 515 Bl 205 40 201 92
316 1.4401 531600 75 515 30 205 40 217 95
316L 1.4404 531603 70 485 25 170 40 217 95
3105 1.4842 531008 75 515 30 205 40 217 95
321 1.4541 532100 75 515 30 205 40 217 95
347 1.4550 534700 75 515 30 205 40 201 g2
S04L") 1.4539 MO3504 71 490 31 220 a5 -
410 1.4006 41000 65 450 30 205 20 217 96
430 14016 543000 65 450 30 205 22 183 a9
439 - 543035 60 415 30 205 22 183 B89
444 1.4521 544400 60 415 40 275 20 217 96
- 1.4452 531803 90 620 G5 450 25 293 31 (HRc)
b 1.4362 532304 a7 600 58 400 25 290 32 (HRc)
e - 532750 116 795 B0 550 15 310 32 (HRc)

(*}-Alloy B-6 ("™)-Duplex (***}-Superduplex

EM CALIENTE CHAPAS, FLEJES Y BOBINAS LAMINADAS EN 3:1
N Cold— led, strip, sheets and c
TOLERANCIAS PERMISIBLES ESPESOR

Thicknecs AIIerE:bI:_‘.- Talerancas Thickness Tolerance
{mim) {rmm) ot {rrim)
3.00< e< 3,50 +/ 0,25 040z e 060 +/- 0,04
0EDgeg 070 +/- 0,06
1,50¢ ec 4,00 +/-0,30 070cec 1,00 +/- 0,08
100cec 140 +/- 0,10
400, e, 5,00 /eI 140¢es 1,80 +/-0,12
180 e, 225 +/- 0,04
RO e 10,00 + 1,15 2*252 e: 275 +/- 0,18
275 . e 350 +f- 022
T +140 3s0® e’ 400 +/- 0,25
20,00 e 25,00 . 4p0Se 450 +/-030
<% 025 ' 450%e* 500 +/- 0,35
25,00 e 50,00 + 1.80 500%e 600 +f- DAD
< £ d g < +/- 045

50,80
v + 320 6,00

¢ = Espesor / Thickness
* Espesores de mas de 4,00 mm solamente en chapas.
* De acuerdo a norma ASTM A - 450

ACABADO SUPERFICIAL DE CHAPAS [ Surf

Acabado pulido. Material lijado en una direccion con lijas de grano de 180 a 240,
Rugosidad aprox. entre 1 v 1,2 um Ra

]
“ Laminado en caliente, recocido, decapado.
Acabado brillante. Laminado en frio, recocido y decapado seguido de un ligero pase de laminacion en laminador
con cilindros brillantes. Rugosidad aprox. 0,17 pm Ra.
_ Acabado mate, deslustrado. Laminado en frio, recocido y decapado. Rugosidad aprox. 0,27 um Ra
BA /B Laminado en frio con cilindros pulidos brillantes y recocidos en homo de atmdsfera controlada
Rugosidad aprox. 0,05 um Ra

ESO APROXIMADO Er CHAFPA (AIS] 304 - 316) (Kg / unidad)
1

nated

(II!
6,4 a0 9.6

1000 = 2000 12 12,8 M4 160 192 240 320 400 4BOD 560 640 720 B00 960
1000 = 3000 9.6 120 14,4 158. 182 216 240 288 350 480 €00 720 B4O 950 1080 1200 1440
1219 = 2438 9,5 1.9 143 16,6 190 214 238 28,5 357 475 594 N3 832 4951 1070 1i89 71427
1219 x 3043 11,9 149 17,8 208 238 258 797 357 446 594 743 852 040 1189 1338 1486 1733
1250 = 2500 100 125 150 175 200 225 250 3po 375 s00 625 750 BFS5S 1000 1125 1250 1500
1250 = 3000 22,0 150 180 2100 240 270 300 36,0 450 BD0 750 900 1050 1200 1350 1500 1800
1500 = 2500 12,0 150 T80 210 240 270 300 360 450 60D 750 90,0 1050 1200 1350 1500 T1E00
1500 = 3000 14,4 80 216 252° 288 324 360 43,2 540 720 900 T030 (2600 1440 1620 1BOD 2160
1524 x 3048 149 186 223 260 297 334 372 446 557 743 929 1115 (30,0 486 1672 1858 2230
2000 = 4000 25,60 320 ABA S48 5132 | 576 64D 768 950 1280 i600 1920 2240 2560 2880 3200 384.0
2000 = BOOOD 384 4BO0 576 G722 75E 864 950 TI52 1440 1920 2400 2880 3360 ‘3840 4320 4800 5760

Pordemas medidas consultar con nuestro dpto. Ventas. En algunas medidas y terminaciones, entregamos una cara con proteccion de vinilo:
Cortes especiales de chapas con pantografo hasta 50 mm de espesor.

Consulte. Planchuelas y dngulos de chapas, aptas para pulir, segin norma ASTM A - 240,
Planchuelas y angulos laminadas segun norma ASTM A - 276



